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시 험 결 과

○ 화학성분

시험항목 단위 결 과 시험방법

C % 0.19 ASTM A751-21
Si % 0.22 ASTM A751-21
Mn % 0.78 ASTM A751-21
P % 0.014 ASTM A751-21
S % 0.005 ASTM A751-21
Ni % 0.021 ASTM A751-21
Cr % 0.77 ASTM A751-21
Cu % 0.021 ASTM A751-21
Ti % 0.029 ASTM A751-21
B % 0.002 ASTM A751-21

* Spark-OES에 의한 분석
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